
Produktinformation

Indikationen:
Alle Zähne und Reststümpfe, die mit  
CeraPost® verstärkt bzw. aufgebaut  
werden, können als prothetische Pfeiler 
genutzt werden und ohne farb liche 
Be einträchtigung auch mit vollkera mi schen 
Teil kronen, Kronen und Veneers ästhetisch 
restauriert werden.

Vorteile der adhäsiven Befesti gung:
Im Vergleich zur konventionellen Me tho de 
kann die Retentionskraft bei Ver wen dung 
von CeraPost® nahezu verdoppelt werden. 
Warum ist das so? Durch die Adhäsivtechnik 
(Abb.1) in Verbindung mit den aufge rauten 
Kanal wänden er rei chen Sie einen chemo-
mechanischen und spaltfreien  
Verbund der eingesetzten Materialien.  
Dieser Vorteil zeichnet sich gerade bei der 
präprothetischen Stabilisierung dadurch 
aus, dass selbst grazile Reststümpfe bei 
minimalinvasivem Zahnhart sub stanz verlust 
noch ausreichend stabilisiert werden.

Mit diesem Werkstoff wird eine Keramik ver-
wendet, die bezüglich Korrosions ver halten, 
Biokompatibilität und mechanischer Belast-
barkeit schon seit Jahren erfolgreich in der 
Medizin und Zahn medizin klinische Anwen-
dung findet. Die zahnfarbenen CeraPost®-
Stifte bieten im Vergleich zu den metalli-
schen Wurzelstiften den Vorteil einer 
ästhetisch einwandfreien Restauration.
Gleich  zeitig ermöglicht der CeraPost® durch 
seine gute mechanische Belast barkeit, kom-
biniert mit der Möglichkeit einer spaltfreien 
Applikation im Sinne der Adhäsiv tech nik, 
eine dauerhafte und stabile Restaura tion.

Materialdaten der CeraPost®

Zirkondioxid-Keramik
Zusammensetzung: 94,9 % ZrO2

 5,1 % Y2O3

Biegebruchfestigkeit: 820 MPa
Elastizitätsmodul: 200 GPa
Härte (Knoop): 18.000 N/mm2

ER System | CeraPost®

ER CeraPost® – Wurzelstifte aus 
Zirkondioxid-Keramik.

Aufbau koronal 
teil zer    stör ter Zähne
mit plastischem Ma terial 
(koronaler Zerstörungs-
grad 10 – 70 %, Wurzel-
stift indiziert)

Aufbau koronal
zerstörter Zähne 
mit geteiltem  
kera  mischen Aufbau 
(koronaler Zerstörungs-
grad 70 – 100 %)

(Abb.1) Schema eines adhäsiven Verbundes

Befestigungs composite

CeraPost®

(mit gestrahlter
Oberfläche)

Dentintubuli

Dentinadhäsiv

Dentin (aufgeraut)



2 7

3 8

Behandlungsablauf einer ästhe tischen 
Frontzahnrestauration:

1. Präoperativer klinischer Status

2. Präoperativer Röntgenstatus

3. Stiftbett und Retentionskasten wurden 
mit dem ER-Wurzelkanalerweiterer 196 und 
dem Planschleifer 120D präpariert. 
Anschließend wird die Passprobe des Stiftes 
durchgeführt.

4. Abformung für den indirekten Stiftaufbau. 

5. Anschließend wird im Labor ein individu-
ell geteilter Aufbau gefertigt, in den der prä-
fabrizierte Keramikstift eingefügt wird.

6. Einprobe des Stiftaufbaus, zunächst der 
individuelle Aufbau separat.

7. Danach Einprobe des Aufbaus  
zusammen mit dem CeraPost®-Stift.

8. Mechanische Konditionierung des Kanals 
mit dem Aufrauinstrument 196 D. Einsetzen 
des Keramikstiftaufbaus mit dualhärtendem 
Composite.

9. Präparation des Stift-Stumpf-Aufbaus 
und Abformung.

10. Postoperativer klinischer Status nach 
Eingliederung der definitiven vollkerami-
schen Krone.
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